Kornyezeti hatasok vizsgéalata laboratorium



1. Bevezetés

A villamos és nem villamos készllékeket, eszkdzoket izemiik sordn kilonféle igénybevételek
érik, s ezek hatasara Oregszenek, faradnak, ezért feladatukat csak egy adott ideig képesek
ellatni, meghibasodasi gyakorisdguk az tizemidével ndvekszik.

Egyes eszkdzok Uzembdl vald kiesése gyakran jelentés anyagi veszteseggel jar, ezért elozetes
mérések elvégzésével mér a felhasznalas soran ismerni kell varhatd élettartamukat. E mérések
nem torténhetnek a névleges beépitési korulményeknek megfeleléen, mivel ez igen
hosszadalmas kisérletezést jelentene. Ezért élettartamukat forszirozott igénybevételek kzott
elvégzett mérésekkel, gyorsitott vizsgalatokkal becstilik meg.

Az eltéré igénybevételek mindegyike lényeges hatést gyakorol az élettartamra, de azt eltéro
maddon befolyésoljak. Eléfordulhat, hogy ugyanaz az anyag eltéré romlasi hajlamot mutat
0zonnal szemben, mint héigénybevétellel szemben.

2. A Villamosenergetikai Intézet

Az Obudai Egyetem Kand6 Kalman Villamosmérnoki Karanak Villamosenergetikai Intézete
évtizedek oOta foglalkozik a megbizhatd és az elvarasoknak megfelelé villamos energia
szolgéltatas problémainak megoldasaval.

Az Egyetem a gyakorlati képzéssel, oktatassal és kutatassal kapcsolatos laboratoriumi
mérohelyei infrastruktarajanak fejlesztése érdekében olyan, Uj laboratériumi berendezéseket
szerzett be, amelyek segitségével, az energiatermeléssel és az energiaatalakitassal kapcsolatos
mérnoki ismeretek mélyitheték el. E fejlesztés megfelel6 kornyezetet teremt j termékek, U]
technolégiak, Uj modszerek és alkalmazasok kiprobalasara.

3. Kornyezeti hatasok vizsgéalata laboratorium

Kdrnyezeti hatasok vizsgalata laboratoriumunk méré- és kutatohelyein lehetéség van
elektromos eszkozokre, méroeszkdzokre, vezetekekre és csatlakozokra kifejtett kornyezeti
hatasok vizsgélatara. Elettartam vizsgald tesztkamrainkban vallalatokkal kdzosen, vagy
azokkal egyuttmiikodve, kulonféle kutatasi és fejlesztési feladatok is elvégezhetok.
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3.1 A laborkérnyezet

A napsugarzas, a nedvesseg, az esé es a hémérseklet egyiittes hatdsanak vizsgélata igen fontos
a mindségromlas tertletén. A kiilonbdzé tesztkamrdk a gyorsabb mérés érdekében a valds
id6jarasi korilményeket szabalyozott modon felerésitve reprodukéljak.

A Kornyezeti hatdsok vizsgalata laboratérium vizsgaloeszkozei:
1. ACS Discovery DY110C klimakamra.
2. CON 300-FL AIR/SO2 tesztkamra (Kesternich vizsgalati kamra).
3. SUNTEST XXL+ (ATLAS Material Testing Technology GmbH.).
4. SIM 6050T Ozonkamra (ANSEROS Klaus Nonnenmacher GmbH.).

3.1.1 ACS Discovery DY110C klimakamra

A mianyag alkatrészek szdmara folyamatos igénybevételt jelent a hotagulds és a magas
paratartalom, ami elébb-utébb minésegromlashoz vezet. A termékgyartasban a héingadozas, a
hideg- illetve melegtiirés, valamint a paratartalom hatasdnak szimulalasat ciklikus
klimakamraban végzik.

A klimakamra miiszaki paraméterei:

Meérétérfogat 112 liter

Bels6é méretek (W x D x H) 548 x 460 x 447

Kilsé méretek (W x D x H) 872 x 1112 x 1280
Homérséklet tartomany -70°C... +180°C
Hoémérsékletingadozas +0,1°C... £0,3°C
Hoémérsekletvaltozas sebessége -2,8°Cl/perc, +3,2°Clperc
Relativ paratartalom tartomany 10%... 98%

Relativ paratartalom pontossag +1%... £3%
Tapfesziltség 230 V/50 Hz




3.1.2 CON 300-FL AIR/SO2 tesztkamra (VLM GmbH.)

A kén-dioxid (SO,) elsésorban a ként tartalmazd fosszilis tiizeléanyagok — a szén és a
tizel6olajok — elégetésekor keletkezik. F6 kibocsatdja az energiaipar, a széntlizelés és a
kozuti kdzlekedés, ezen belil legfoképp a dizellizemii autok motorja.

A korrozios tesztek kdzott kilonleges helyet foglal el a kén-dioxidos korrézios teszt. Mivel a
kén-dioxid szintelen, sz(ros szagu, kéhogésre ingerlé6 mérgezé gaz, amely vizzel érintkezve
kénessavva alakul, ezért ezeket a vizsgalatokat csak az erre a célra tervezett kamraban lehet
biztonsagosan lefolytatni.

A Kesternich kamra miiszaki paraméterei:

Mérétér térfogata 300 liter

Belsé méretek (W x D x H) 800 x 600 x 520 mm

Kilsé méretek (W x D x H) 1100 x 700 x 900 mm

Ajté méret 740 x 400 mm

Miikddési hémerséklet Kérnyezet < T <+50°C

Konstans paratartalom 100%

Hoémérséklet stabilitas +0,5%

Védelem Tulmelegedés elleni védelem

Futéegység Mérétér padldlemezébe beépitett fiitdszal
Erzékelsk Korrozioallo, nagy érzékenységi

hémérséklet szenzorok a padlélemezben és a
tetélemez alatt

Sémentes vizellatas < 20 uS/cm, %" kilsé atmeré csatlakozd

Vizbekotés loncserélé egységen at

Halbzati fesziltség és teljesitmény | 230 V/50 Hz, 3000 W

Halbzati csatlakozo 230 V

Stiritett leveg6 6-8 bar olajmentes

Mérétér anyaga Rozsdamentes acéllemez ECTFE (Halar)
bevonattal, polipropilén oldalfalak,

rozsdamentes acélrdd mintatartok mianyag
bevonattal, szaraz tomités EPDM hab
Ajtozér Kézi

M




3.1.3 SUNTEST XXL+ (ATLAS Material Testing Technology GmbH.)

A xenonlampas kamrékban a napfény teljes spektrumat xenonlampéakkal szimulaljak, igy
segitségével kulonbdzé maanyagok, festékek, illetve szinezékek fény- és id6jaras-allosagi

vizsgélataihoz, karosodasuk megallapitaséra alkalmazhatdk.

A Xenon-kamra muiszaki paraméterei:

Halbzati feszultség

3 x 400 V/50 Hz

Kornyezeti hémérseklet 18... 25°C

Kdrnyezet relativ paratartalma 50% +10% (max. 75%)
Vizminéseg <5 puS/cm

Viz pH értéke 6-8

Max. szilikat tartalom <1 ppm

Hoémérséklet tartomany 20°C... 70°C

Relativ paratartalom tartomany

20%... 95%

Xenonldmpa 3 x NXE 1700 (1700 W)
Xenonlampa hiités léghiités
Besugarzadsmérés 300... 400 nm UV, 340 nm keskenysav

Sugérzasi teljesitmény

250... 760 W/m?

Optikai alapsziiré

290... 800 nm (réteg nelkili kvarclemez)

Meretek (W x D x H)

901 x 913 x 1950

Minta maximalis fellilete

3000 cm’

Minta maximalis mérete

79 x 39 cm




3.1.4 SIM 6050T Ozonkamra (ANSEROS Klaus Nonnenmacher GmbH.)

Az dzon természetes aton villamlaskor vagy napsiteés hatdsara keletkezik, beltéri
megjelenésére fenymasolok lzemeltetésénél, halogén izzok alkalmazédsanal kell szamolni.
Zart térben — miutan reakcioba lépett kulonféle mtianyagokkal, textilidkkal, gumival —
koncentracidja lecsokken.

A foldi légkor legalsd rétegében talalhatd 6zon, mint az egyik legerésebb oxidaloszer a
légszennyez6 gazok sordban, jelentés mindségkarosodast okoz a miianyag, a gumi és mas
termékekben.

Az 6zonkamra miiszaki parameterei:

Aramlas Ortho-directive
Légsebesség 600 mm/s

Mérotérfogat 126 liter

Bels6 meéret (H x W x D) 350 x 600 x 500 mm

Kilsé méret (H x W x D) 350 x 600 x 600 (+100) mm
Teljes méret (Hx W x D) 1680 x 600 x 650 (+10) mm
Hoémérséklet tartomany T+10°C... 40°C

Pontossag 1%

Ozonkoncentracio 0... 1000 pphmv (0... 10,00 ppm)
Belsé nyomas Negativ

Tapfesziiltség 230 V/50 Hz
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